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Annexes n"1

Bilan des déperditions thermique des

parois extérieures d'une habitation

La déperdition thermigue (DPy, ) dune habitation sont en fonction des matérioux constitutifs
de l'habitat (Km (enW/m?*°C))et des surfaces d'échanges thermique S (enm?).

DPin = Km x 5

(Formule 1)

Avec DPy, (en W/C)

La résistance thermique R (en m*°C /W) d'un mur d'isolation est définie par |'épaisseur e (e m)

des murs et la nature des matériaux (ow lewr condvetivite Brigus  Laine de verre
thermigue A (en W/m.C) le composant. SR LN
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Km ou U est le coefficient de transmission surfacique corres- ' ,' : : ; _
pondant au pouvoir isolant global du mur B R hs
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Conductivité thermigque de différents matériaux : ( Tableau cr-dessous)

Matériau Aen W/m °C | Matériau A en W/m °C

Granites 3.5 Chéne, hétre 0,23

Ardoise 2.1 Sapin i

Meuliéres 1.7 Panneau de particules 0,15

Eriques alveolees 0.5 Liege comprime 0,10

Parpaings 1 Polystyréne expansé 0,039

Béton plein 1,75 Laine de verre 0,04

Beton cellulaire 0.33

Plitre serré 0.7 Air immuobile

Flatre BA13 0,33 Lame verticale 0,16

Verre 1.15 Lame horizontale 0,14

R, représente la résistance superficielle
intérie|ure R, et extérieure R.. de la paroi.

de la paroi due aux résistances de la surface

Disposition de la Paroi :
P Rsi -Rse Rs = R:i + Rse
- 'extérieur
- rt 2 o 2
un passage ouve m--2C ST e -2 T m--CC /W
- un local ouvert
Paroi verticale (mur),
flux de chaleur horizontal,
0,13 0,04 0,17
Paroi horizontale (plafond, plancher),
flux de chaleur ascendant 0.10 0.04 0.14
flux de chaleur descendant
017 0,04 0,21




